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Os 20 anos do Inventario das
Fundicoes Brasileiras

Apés duas décadas de sua primeira edi¢ciao, seguindo uma metodologia o mais
constante possivel, este levantamento cumpre o seu objetivo de efetuar uma
radiografia técnica da industria de fundicido no pais, a qual é renovada a cada
dois anos pela equipe da Fundicdo e Servicos

Para a elaboracéo o /1°
Inventdrio das Fundigoes Brasileiras, fo-
ram remetidos 1.982 questiondrios as
empresas cadastradas em nosso
mailing. O numero de respostas
ficou em 330; 0 que representa um
retorno de 16,6%. Estas fundigoes
foram questionadas com relagdo
a0s Seus processos operacionais,
quadro de funcionarios, equipa-
mentos e ligas utilizadas.

Afigura 1 mostra a distribuigéo das
fundi¢oes por regido geografica, de
acordo com os dados levantados nes-
ta edicdo do inventario. A alteracdo
mais significativa observada nesse
caso fol 0 aumento da participagdo
do Estado de Sdo Paulo, que subiu
de 49% para 52% entre 2013 e 2015.

Paralelamente, houve uma reducdo
dos Estados de Minas Gerais, Espirito
Santo, Distrito Federal e Goias, cuja par-
ticipagdo caiu de 17% para 13%.

As demais regides (Sul, RJ e ou-
tros) apresentaram variacdes mar-
ginais, da ordem de 1%.

A figura 2 mostra graficamente a
distribui¢do percentual das ligas pro-
duzidas (ago, ferro fundido, alumi-
nio e outras ligas néo ferrosas) nas
fundi¢des brasileiras, segundo ave-
riguado nesta pesquisa.

A participacdo do ferro fundido fi-
cou em 65%, enquanto a do ago ficou

em 14%; o segundo maior valor ja ob-
servado em 20 anos de pesquisa.

Ja a participagdo das ligas de
aluminio ficou em 16% e a das de-
mais ndo ferrosas em 5%.

Fornos de fusao

Nesta edic¢do, o numero total de
fornos compilados fol menor do que
o de 2013: 1.329, contra 1.607.

A figura 3 ilustra a distribui¢do
percentual dos tipos de fornos usa-
dos nas fundig¢des nacionais, con-
forme os dados deste inventario.

Os modelos cubild tornaram a
apresentar queda, atingindo somen-
te 2% (1% a menos do que em 2013).

J4 os fornos elétricos a arco manti-
veram a tendéncia de elevagdo verifi-
cada entre 2011 e 2013, passando, res-
pectivamente, de 3% a 4%, para 5%.

Os fornos elétricos a indugdo, por
outro lado, recuaram, passando de
34% em 2013, para 33% agora. Mas
novamente eles ocupam 0 primeiro
lugar no ranking.

Apds terem atingido um maxi-
mo de 36% em 2013, agora os for-
nos elétricos a resisténcia cede-
ram um pouco, constituindo 32%
do universo analisado. Com 1sso,
eles passaram ao segundo lugar
na preferéncia dos fundidores.

Antonio Augusto Gorni*

Os fornos a gas, apos 0 pico veri-
ficado em 2009 (19%), tiveram que-
da, mas se recuperaram em 2015,
apresentando participagdo de 15%.
[sso fol suficiente para retomar sua
superioridade em relagdo aos fornos
a Oleo, cuja participacgdo foi de 13%.

A analise da figura 3 mostra que
a participagdo dos diferentes tipos
de fornos ao longo dos nossos in-
ventarios pode ser condensada em
{rés grupos principais, cujos com-
ponentes se alternam em termos de
participacdo (figura 4).

Atualmente, o primeiro grupo é
constituido pelos fornos elétricos a
resisténcia, indugdo e arco. O se-
gundo grupo inclul os fornos a 6leo
€ a gas, enquanto o terceiro, com
participac¢do irriséria, compreende
somente os fornos cubild.

Como sempre ocorreu em todas as
edicoes deste levantamento, 0 aqueci-
mento elétrico fol predominante, apre-
sentando leve tendéncia de aumento.

Oultimo ciclo de crescimento, quan-
do a participagdo dos fornos elétricos
passou de 59% (2009) a 67% (2011) e
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Fig. 1 - Distribui¢Go geogrdfica das
fundigbes brasileiras

'14% (2013), interrompeu-se agora em
2015, com uma ligeira reducdo para 70%.
Tendéncia inversa fol observada no
caso dos fornos aquecidos a deriva-
dos de petroleo, que apresentou um
maximo de 37% em 2009, passando a
29% em 2011 e 23% em 2013, mas
reagindo agora em 2015, ao ter sua
participacdo elevada para 28%.

O aquecimento a coque continuou
apresentando lento e continuo decli-
nio, com a reducdo de 1% entre o ul-
fimo Inventario e este.

Agora em 2015, fol obtida uma mé-
dia de 4,3 fornos/fundigéo, contra 4,9
unidades em 2013.

A figura 5 mostra o numero de for-
nos por fundigdo, conforme seu tipo
de aquecimento.

Fig. 2 - Mix de produgdo das fundi¢fes nacionais em
termos do peso das ligas metdlicas utilizadas

A idade dos fornos de fusao

A figura 6 mostra a distribui¢édo
do numero total de fornos, de acor-
do com suas faixas de idade, con-
siderando-se os dados obtidos nes-
te levantamento.

Do total de 1.329 fornos, a maior
parte (523 ou 39%) possul entre seis e
dez anos, enquanto os equipamentos
novos, com até cinco anos, constituem
36% do total ou 483 unidades. Esta
situacdo ndo se verlficava desde 1999.

Por outro lado, as classes mais an-
tigas (11 a 20 anos, com 210 unida-
des/16%; e acima de 20 anos, com
113 unidades/9%) apresentaram va-
lores dentro da faixa tipica observa-
da desde 2001.

Fornos cubilé

A figura 7 ilustra as participacdes
por 1dade dos fornos cubildé determi-
nadas neste inventario.

Foram registrados 27 equipamentos
desse tipo, sendo que as classes mais
novas (até cinco anos e entre seis e dez
anos) apresentaram participagdo igual
e maxima: dez unidades/37% (cada).

As faixas relativas aos equipamen-
fos mals antigos registraram os seguin-
tes numeros: quatro unidades/15%
entre 11 e 20 anos; e trés unidades/
119%, nos casos com mais de 20 anos.

De toda forma, a elevada partici-
pacdo das duas classes etdrias mais
novas Indica que o parque de fornos
cubild vem se mantendo renovado,

15%
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Fig. 3 - Distribui¢do percentual do numero de fornos

utilizados nas fundigdes pesquisadas
no inventdrio 2015

Fig. 4 - Distribuigdo percentual das fontes energéticas

dos fomnos utilizados nas fundigbes participantes
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Fig. 5 - Numero de fornos instalados por fundigéio, conforme o seu tipo

ainda que o numero total de equipa-
mentos esteja caindo continuamente.

Fornos elétricos a arco

A figura 8 mostra a distribui¢do eta-
ria dos fornos elétricos a arco obser-
vada nesta edi¢do do Inventario.

Do total de 62 unidades, 36 equi-
pamentos (58%) tinham mais de 20 anos
de operacdo, contra 34 unidades
(50%) em 2013.

Ja os equipamentos com até cinco
anos caiu de 19% em 2013, para cinco
unidades (8%]) agora em 2015.

Nesta edicdo, constatou-se que
uma propor¢do bem maior de fornos
elétricos a arco processa ferro fundi-
do (40 unidades/65%), em relagdo ao
aco (22 unidades/35%).

Fornos elétricos a inducao

A figura 9 apresenta a distribuigdo
etaria dos fornos elétricos a indugdo
determinada a partir dos dados levan-
tados este ano.

O rejuvenescimento observado a
partir de 2007, quando a participagdo
destes equipamentos com até cinco

http://www .arandanet.com.br/midiaonline/fundicao_servicos/2015/dezembro/index.php

anos de idade era a maior, oscilando
entre 34% e 48%, sofreu um ligeiro
baque agora em 2015: a categoria de
equipamentos com sels a dez anos fol
a maior (171 unidades/39%), mostran-
do uma significativa elevacdo conside-
rando-se o0s 23% registrados em 2013.

Os equipamentos com até cinco anos
responderam por uma fracdo ligeira-
mente inferior, 159 unidades (36%).

E curioso notar que a participacdo de
uma das classes mais antigas (entre 11
e 20 anos) vem caindo continuamente
desde 2005, ano em que apresentou
participacdo de 35%. Hoje em dia, este
percentual é de 80 unidades (18%).

A participagdo do equipamentos
mais antigos ainda, com idade supe-
rior a 20 anos, cairam de 18% em 2013,
para 34 unidades (8%).

Mais uma vez, fol constatado que a
malor parte dos fornos elétricos a in-
ducdo processa ferros fundidos — 37%
agora em 2015.

Ja a participacdo desses equipa-
mentos que processam ligas nédo fer-
rosas ultrapassou a correspondente
aos formos a Indugdo usados na ela-
boragdo de acos, ficando em 36%.
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